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Sculpture moulée en résine

v16952

Créez de belles sculptures pour votre maison en utilisant
un mélange de moulage de résine. Donnez à l’une des
sculture un effet marbré et faites l’autre en utilisant deux
couleurs. Ou créez deux sculptures en utilisant la même
technique de couleur. La résine est une poudre de
moulage très puissante et facile à utiliser. Il suffit de
mélanger le mélange de moulage avec de l’eau et d’y
ajouter de la peinture acrylique. Utilisez 35 g d’eau pour
100 g de mélange de moulage de résine.

Comment faire
 

Tutoriel vidéo   Obtenez des
instructions étape par étape sur le
coulage de sculptures en utilisant
un mélange de moulage de

résine.  

 

1   Effectuez les mesures du mélange
pour la réalisation de la sculpture
marbrée : 135 g de mélange de
moulage de résine, 50 ml d’eau et
3 ml de peinture.  

 

2   Mélanger la résine et l’eau
jusqu’à obtenir une consistance
crémeuse.  

 

3   Appliquez un peu de peinture sur
la spatule.  

 

4   Mélangez la peinture avec de
légers mouvements circulaires
jusqu’à obtenir un effet marbré.  

 

5   Verser la préparation dans le
moule.  

https://www.cchobby.be/fr/
https://www.cchobby.be/fr/


www.cchobby.be/fr

 

6   Étalez le mélange à l’intérieur du
moule à l’aide de la spatule.  

 

7   "Des bulles d’air peuvent
provoquer de petits copeaux dans le
moulage fini. Pour éviter la formation
de bulles d’air, soulevez légèrement
le moule et laissez-le tomber à
nouveau. Répétez cela à plusieurs
reprises pendant environ 2 à 3
minutes. Conseils : Si vous voyez un
copeau/trou dans le moulage fini,
vous pouvez le remplir avec un
nouveau mélange de résine, puis le
poncer. Une fois durci, il sera beau et
lisse."  

 

8   Après un temps de séchage
d'env. 2 à 4 heures, retirer la
sculpture du moule.  

 

9   Poncez la sculpture avec de l’eau
et une éponge de ponçage pour
éliminer les irrégularités.  

 

10   Effectuez les mesures du
mélange pour la réalisation de la
sculpture bicolore : 2 x 70 g de
mélange de moulage de résine, 2 x
25 ml d’eau et 5 ml de peinture.  

 

11   Mélangez d’abord 70 g de résine
blanche pure avec 25 ml d’eau.
Mélanger jusqu’à obtenir une
consistance crémeuse.  
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12   Verser la préparation dans le
moule.  

 

13   Étalez le mélange à l’intérieur du
moule à l’aide de la spatule.  

 

14   Éliminez les bulles d’air comme
décrit ci-dessus (étape 7).  

 

15   Mélangez maintenant la partie
colorée de la sculpture. Versez 5 ml
de peinture dans 25 ml d’eau et
mélangez.  

 

16   Ajoutez le mélange aux 70 g de
résine et mélangez jusqu’à obtenir
une consistance crémeuse.  

 

17   Versez le mélange sur la résine
blanche dans le moule. Procédez à
l'élimination des bulles d’air comme
précédemment.  

 

18   Après un temps de séchage
d'env. 2 à 4 heures, retirez du moule.
 

 

19   Poncez les irrégularités avec de
l’eau et une éponge de ponçage.  
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