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Crackelure est un technique employé pour obtenir la
ressemblence d'une pièce de l'art antique, où le vernis a
été craquelé au fil du temps. Cet effet est obtenu quand le
vernis et la peinture travaillent l'un contre l'autre. Ici avec un
effet patiné comme un ancient vernis à l'aide du gel
craqueleur Facetten-Lack.

Comment faire

 

1.   Appliquer une 2-4 mm couche
d'épaisseur égale de Facetten-Lack,
en utilisant une spatule. Laisser
sécher pour environ 24 h. et le gel
commencera à craqueler.  

 

2.   Remplir/frotter les fissures avec
de la cire colorée, si vous voulez que
les couleurs s'affichent dans les
fissures. Utilisez Inka-gold et ne
l'appliquez qu'à une petite zone à la
fois. Voir l'étape suivante.  

 

3.   Frottez l'excès d'Inka-Gold avec
un chiffon humide.  


